
von bis Ton Schluff Sand Kies Min. Max. 18196 18300 18311 Zusatzklasse
B 23 (2007) überwiegend bindige Auffüllung 7,40 7,15 25,5 100 130 [UL] 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 85,95
B 25 (2007) überwiegend bindige Auffüllung 7,10 6,10 7,00 11,55 77,20 4,25 1,57 [SU*] 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,269
B 26 (2007) überwiegend bindige Auffüllung 18,80 18,55 13,00 33,43 49,93 3,64 14,3 17,8 30 75 [UL] 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,508
B 26 (2007) überwiegend bindige Auffüllung 14,80 14,00 [UL] 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,508
B 32 (2007) überwiegend bindige Auffüllung 11,30 10,80 11,00 27,76 50,84 10,40 2,78 [SU*] 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,287

B 33 (2007) Auffüllung mit Torf / Mudde 5,60 5,35 27,9 9,90 [HN] 2 bis 3

BOB 1 
bis 
BOB 2 S 1 bis S 3 87,468

B 34 (2007) Auffüllung mit Torf / Mudde 7,70 7,45 20,6 100 125 40,65 [OU] 3 bis 4 BOB 2 S 1 bis S 3 87,604
B 34 (2007) Auffüllung mit Torf / Mudde 4,70 4,45 18,7 75 100 34,96 [OU] 3 bis 4 BOB 2 S 1 bis S 3 87,604
B 35 (2007) überwiegend bindige Auffüllung 12,50 12,25 13,3 75 125 [UL] 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,464
B 35 (2007) überwiegend bindige Auffüllung 7,50 7,25 13,00 30,82 52,86 3,32 19,9 75 125 20,05 2,74 [UL] 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,464
B 35 (2007) überwiegend bindige Auffüllung 1,50 1,25 18,9 25 75 [UL] 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,464
B 36 (2007) überwiegend bindige Auffüllung 9,50 9,25 13,00 40,50 42,72 3,78 14,3 17,9 30 35 19,21 1,24 [UL] 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,733

B 36 (2007) Auffüllung mit Torf / Mudde 9,00 8,50 50,4 26,13 [HZ] 2 bis 3

BOB 1 
bis 
BOB 2 S 1 bis S 3 87,733

B 37 (2007) überwiegend bindige Auffüllung 12,90 12,65 13,3 40 60 [UL] 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,823
B 37 (2007) überwiegend bindige Auffüllung 9,90 9,65 13,00 32,03 50,77 4,20 14,7 50 80 25,33 [UL] 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,823
B 38 (2007) überwiegend bindige Auffüllung 10,30 10,05 15,00 21,69 58,11 5,20 13,6 60 75 [SU*] 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,87
B 39 (2007) überwiegend bindige Auffüllung 4,70 4,45 13,00 31,08 52,00 3,92 13,1 40 75 8,61 [UL] 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,046
GWM 18 (2007) überwiegend bindige Auffüllung 10,00 9,75 13,8 25 75 [UL] 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,444
GWM 19 (2007) überwiegend bindige Auffüllung 11,00 10,75 13,6 30 50 [UL] 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,483
GWM 19 (2007) überwiegend bindige Auffüllung 9,20 8,95 13,8 50 50 [UL] 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,483
GWM 19 (2007) überwiegend bindige Auffüllung 7,20 6,95 15,4 [SU*] 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,483
GWM 20 (2007) Auffüllung mit Torf / Mudde 10,10 9,85 155,0 24,00 [HZ] 2 bis 3 BOB 2 S 1 bis S 3 87,63
GWM 20 (2007) Auffüllung mit Torf / Mudde 7,10 7,85 152,6 22,20 [HZ] 2 bis 3 BOB 2 S 1 bis S 3 87,63
GWM 20 (2007) überwiegend bindige Auffüllung 3,10 2,85 22,0 15 35 [UL] 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,63

cu in kN/m² Bodenklassifizierung nach DIN
Kkmvca in % vgl in %wL in %Bohrung

Tiefe in mNN
w in %

Korngrößenverteilung in %

Ausbau der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals
Los 1: Kkm 86,1 bis 88,5

Bodenmechanische Versuche und Klassifizierungen

Auffüllung

Anlage 6.1



von bis Min. Max. 18196 18300 18311

B 40 (2007) 4,20 3,95 133,6 40,27 OU 3 bis 4
BOB 1 bis 
BOB 2 88,208

B 41 (2007) 0,60 0,50 41,04 OU 3 bis 4
BOB 1 bis 
BOB 2 88,403

GWM 20 (2007) 1,10 0,95 33,2 60 75 OU 3 bis 4 BOB 2 87,63

GWM 13 (2007) 4,50 4,25 24,4 75 100 9,10 OU 3 bis 4
BOB 1 bis 
BOB 2 86,165

GWM 13 (2007) 4,00 3,60 8,49 OU 3 bis 4
BOB 1 bis 
BOB 2 86,165

GWM 18 (2007) 8,00 7,75 243,0 10 100 55,47 HN 2 bis 3 BOB 2 87,444
GWM 18 (2007) 6,00 5,75 82,8 50 75 17,53 HN 2 bis 3 BOB 2 87,444

B 41 (2007) 0,50 0,35 113,1 13,13 HN 2 bis 3
BOB 1 bis 
BOB 2 88,403

Kkmvgl in %

Mudde

Torf

Bohrung
Tiefe in mNN cu in kN/m²

w in %
Bodenklassifizierung nach DIN

Ausbau der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals
Los 1: Kkm 86,1 bis 88,5

Bodenmechanische Versuche und Klassifizierungen
Torf und Mudde

Anlage  6.2



von bis d < 0,063 mm Sand Kies 18196 18300 18311 Zusatzklasse
AG03BS1 -10,40 2,00 88,00 10,00 2,83 0,98 1,04E-03 SE 3 NB 1 S 1 bis S 3 86,756
AG03BS3 -1,10 5,00 81,00 14,00 5,00 1,35 1,16E-04 SE 3 NB 3 S 1 bis S 3 86,741
AG03BS4 -6,40 21,00 59,00 20,00 SU* 4 NB 4 S 1 bis S 3 86,713
AG03BS4 -10,40 8,00 57,00 35,00 SU 3 NB 3 S 1 bis S 3 86,713
AG03BS5 -0,80 28,00 67,00 5,00 SU* 4 NB 2 S 1 bis S 3 86,711
AG03BS6 -10,40 6,00 79,00 15,00 5,56 1,39 9,40E-05 SE 3 NB 3 S 1 bis S 3 86,681
AG03BS6 -10,40 5,00 91,00 4,00 3,80 1,27 1,16E-04 SE 3 NB 1 S 1 bis S 3 86,681
AG03BS7 -8,40 19,00 76,00 5,00 SU* 4 NB 2 S 1 bis S 3 86,680
B 25 (2007) -16,90 -17,90 6,10 79,40 14,50 3,62 1,57 1,96E-04 SE 3 NB 3 S 1 bis S 3 86,269
B 26 (2007) -2,20 -3,20 0,52 86,11 13,37 2,56 1,03 1,19E-03 SE 3 NB 3 S 1 bis S 3 86,508
B 26 (2007) -5,20 -6,20 0,50 98,31 1,19 1,84 0,95 7,25E-04 SE 3 NB 1 S 1 bis S 3 86,508
B 26 (2007) -9,20 -10,20 0,41 99,37 0,22 2,30 0,96 8,46E-04 SE 3 NB 1 S 1 bis S 3 86,508
B 27 (2007) 2,40 1,55 1,54 97,89 0,57 1,94 0,94 3,35E-04 SE 3 NB 1 S 1 bis S 3 86,567
B 27 (2007) 1,35 0,70 1,56 46,82 51,62 15,45 0,33 5,61E-04 GI 3 NB 5 S 1 bis S 3 86,567
B 27 (2007) -2,70 -3,70 0,09 23,73 41,96 54,29 0,38 5,68E-03 GI 5 NB 5 S 1 bis S 3 86,567
B 27 (2007) -5,70 -6,70 0,33 96,64 3,03 1,89 0,86 3,76E-04 SE 3 NB 1 S 1 bis S 3 86,567
B 27 (2007) -8,70 -9,70 0,55 98,94 0,51 2,05 1,10 4,64E-04 SE 3 NB 1 S 1 bis S 3 86,567
B 29 (2007) -10,60 -11,60 0,37 96,40 3,23 2,25 1,09 1,19E-03 SE 3 NB 1 S 1 bis S 3 86,750
B 29 (2007)1) -24,60 -24,85 15,79 83,15 1,06 SU* 4 NB 2 S 1 bis S 3 86,750
B 30 (2007) -7,10 -7,50 2,23 97,30 0,47 2,50 1,02 4,64E-04 SE 3 NB 1 S 1 bis S 3 87,016
B 30 (2007) -9,30 -10,50 2,61 97,09 0,30 2,38 0,99 1,96E-04 SE 3 NB 1 S 1 bis S 3 87,016
B 33 (2007)1) -2,00 -2,20 25,57 74,21 0,22 SU* 4 NB 2 S 1 bis S 3 87,468
B 39 (2007) -7,90 -8,30 0,44 29,12 70,44 4,47 1,24 8,38E-03 GE 3 NB 5 S 1 bis S 3 88,046

Bohrung
Tiefe in mNN Bodenklassifizierung nach DIN

Kkm
k in m/s 
(Hazen)U CC

Korngrößenverteilung in %

1) Sandlinse im Geschiebemergel

Ausbau der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals
Los 1: Kkm 86,1 bis 88,5

Bodenmechanische Versuche und Klassifizierungen

Schmelzwassersand

Anlage  6.3.1



von bis d < 0,063 mm Sand Kies 18196 18300 18311 ZusatzklasseBohrung
Tiefe in mNN Bodenklassifizierung nach DIN

Kkm
k in m/s 
(Hazen)U CC

Korngrößenverteilung in %

B 39 (2007) -13,30 -14,30 0,11 38,54 61,35 4,13 1,09 7,42E-03 GE 3 NB 5 S 1 bis S 3 88,046
B 39 (2007) -17,60 -18,30 1,04 39,87 59,09 35,48 0,42 1,11E-03 GI 3 NB 5 S 1 bis S 3 88,046
B 40 (2007) -20,80 -21,60 23,51 75,84 0,65 SU* 4 NB 2 S 1 bis S 3 88,208
B 40 (2007) -27,80 -28,80 12,45 86,88 0,67 SU 3 NB 1 S 1 bis S 3 88,208
B 82 (2008) -1,20 -2,20 0,06 21,37 78,57 13,19 0,44 9,61E-03 GI 3 NB 5 S 1 bis S 3 86,920
B 82 (2008) -5,20 -6,20 0,10 36,08 63,82 3,72 0,98 1,02E-02 GE 3 NB 5 S 1 bis S 3 86,920
CPT 38 Bohrung (2007) -5,50 -6,90 1,03 78,43 20,54 3,33 1,24 1,04E-03 SE 3 NB 3 S 1 bis S 3 86,264
CPT 38 Bohrung (2007) -6,90 -7,90 0,24 94,72 5,04 2,43 0,97 9,09E-04 SE 3 NB 1 S 1 bis S 3 86,264
CPT 48 Bohrung (2007) -4,10 -5,40 0,31 73,58 26,11 4,19 0,92 1,11E-03 SE 3 NB 3 S 1 bis S 3 86,057
CPT 50a Bohrung (2007) -6,30 -7,30 1,03 94,38 4,59 1,86 1,07 5,61E-04 SE 3 NB 1 S 1 bis S 3 86,447
CPT 52 Bohrung (2007) -6,10 -7,10 0,50 96,70 2,80 2,86 1,03 5,12E-04 SE 3 NB 1 S 1 bis S 3 86,808
CPT 52 Bohrung (2007) -14,10 -15,10 14,80 83,48 1,72 SU 3 NB 1 S 1 bis S 3 86,808
GWM 14b (2007) -4,90 -5,40 4,25 74,39 21,36 4,31 1,16 1,96E-04 SE 3 NB 3 S 1 bis S 3 86,251
GWM 16 (2007) -4,90 -5,70 2,16 96,28 1,56 3,10 1,17 5,12E-04 SE 3 NB 1 S 1 bis S 3 86,749
GWM 16 (2007) -5,70 -6,70 2,07 78,06 19,87 4,00 1,05 4,64E-04 SE 3 NB 3 S 1 bis S 3 86,749
GWM 17 (2007) -5,60 -6,60 2,89 26,27 70,84 28,13 1,53 1,19E-03 GW 3 NB 5 S 1 bis S 3 86,887

1) Sandlinse im Geschiebemergel

Ausbau der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals
Los 1: Kkm 86,1 bis 88,5

Bodenmechanische Versuche und Klassifizierungen

Schmelzwassersand

Anlage  6.3.2



von bis Ton Schluff Sand Kies Min. Max. φ' in ° c' in kN/m² ρ ρd 18196 18300 18311 Zusatzklasse
AG03BS2 18,00 34,00 47,00 1,00 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,742
AG03BS3 18,00 33,00 47,00 2,00 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,741
AG03BS5 18,00 32,00 49,00 1,00 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,711
AG03BS7 18,00 30,00 50,00 2,00 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,68
B 23 (2007) 4,40 4,15 12,5 75 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 85,95
B 23 (2007) 1,40 1,15 12,9 50 60 UL bis SU* 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 85,95
B 23 (2007) -1,60 -1,85 12,5 50 75 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 85,95
B 23 (2007) -4,60 -4,85 13,00 39,08 41,42 6,50 12,1 75 90 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 85,95
B 23 (2007) -8,60 -8,85 11,3 85 115 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 85,95
B 23 (2007) -13,70 -13,95 11,00 43,01 41,37 4,62 12,9 23,1 900 UL 4 bis 6 BOB 4 S 1 bis S 3 85,95
B 23 (2007) -15,60 -15,85 11,5 500 800 UL bis SU* 4 bis 6 BOB 4 S 1 bis S 3 85,95
B 23 (2007) -19,60 -19,85 10,7 500 800 UL bis SU* 4 bis 6 BOB 4 S 1 bis S 3 85,95
B 23 (2007) -22,60 -22,85 9,8 300 800 UL 4 bis 6 BOB 4 S 1 bis S 3 85,95
B 24 (2007) 5,30 5,05 12,3 50 75 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,034
B 24 (2007) 2,30 2,05 12,4 100 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,034
B 24 (2007) -0,70 -0,95 12,4 75 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,034
B 24 (2007) -3,70 -3,95 11,6 100 150 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,034
B 24 (2007) -6,70 -6,95 12,1 100 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,034
B 24 (2007) -9,70 -9,95 11,5 50 100 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,034
B 24 (2007) -15,70 -15,95 14,5 450 500 UL bis SU* 4 bis 6 BOB 3 S 1 bis S 3 86,034
B 24 (2007) -18,70 -18,95 9,0 900 UL 4 bis 6 BOB 4 S 1 bis S 3 86,034
B 24 (2007) -19,70 -19,95 13,00 34,54 50,41 2,05 8,8 900 UL 4 bis 6 BOB 4 S 1 bis S 3 86,034
B 24 (2007) -22,70 -22,95 9,3 740 900 UL 4 bis 6 BOB 4 S 1 bis S 3 86,034
B 25 (2007) 2,10 1,85 11,2 100 150 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,269
B 25 (2007) -8,40 -8,65 10,8 150 200 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,269
B 26 (2007) 12,80 12,55 15,3 25 35 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,508
B 26 (2007) 9,80 9,55 11,2 125 175 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,508
B 26 (2007) 6,80 6,55 11,6 150 180 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,508
B 26 (2007) 3,80 3,55 10,6 150 225 UL 4 bis 6 BOB 3 S 1 bis S 3 86,508
B 26 (2007) 0,80 0,55 12,4 125 150 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,508

Dichte Bodenklassifizierung nach DIN
Kkm

Endscherfesigkeit
vca in %

-10,40
-5,40
-7,40
-2,70

Korngrößenverteilung in % cu in kN/m²
Bohrung

Tiefe in mNN
w in % wL in %wA in %

Ausbau der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals
Los 1: Kkm 86,1 bis 88,5

Bodenmechanische Versuche und Klassifizierungen

Geschiebemergel

Anlage  6.4.1



von bis Ton Schluff Sand Kies Min. Max. φ' in ° c' in kN/m² ρ ρd 18196 18300 18311 Zusatzklasse
Dichte Bodenklassifizierung nach DIN

Kkm
Endscherfesigkeit

vca in %
Korngrößenverteilung in % cu in kN/m²

Bohrung
Tiefe in mNN

w in % wL in %wA in %
B 27 (2007) 15,80 15,55 13,9 75 150 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,567
B 27 (2007) 3,80 2,80 17,2 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,567
B 28 (2007) 15,20 14,95 11,4 75 150 UL bis SU* 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,649
B 28 (2007) 12,20 11,95 11,1 175 250 UL 4 bis 6 BOB 3 S 1 bis S 3 86,649
B 28 (2007) 9,20 8,95 10,8 150 225 UL 4 bis 6 BOB 3 S 1 bis S 3 86,649
B 28 (2007) 6,20 5,95 13,00 43,55 39,71 3,74 10,5 43,0 17,6 150 225 28,90 2,297 2,079 UL 4 bis 6 BOB 3 S 1 bis S 3 86,649
B 28 (2007) 3,20 2,95 11,2 100 200 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,649
B 28 (2007) 0,20 -0,05 10,7 200 250 UL 4 bis 6 BOB 3 S 1 bis S 3 86,649
B 28 (2007) -5,80 -6,05 10,9 200 250 UL 4 bis 6 BOB 3 S 1 bis S 3 86,649
B 29 (2007) -0,60 -0,85 12,3 50 75 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,75
B 29 (2007) -3,60 -3,85 13,7 75 100 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,75
B 29 (2007) -19,10 -19,35 7,00 32,58 59,08 1,34 8,6 350 400 SU* 4 bis 6 BOB 3 S 1 bis S 3 86,75
B 29 (2007) -21,60 -21,85 11,6 125 150 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,75
B 29 (2007) -27,60 -27,85 15,2 100 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,75
B 29 (2007) -30,60 -30,85 12,9 110 140 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,75
B 30 (2007) 16,50 16,25 15,2 65 90 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,016
B 30 (2007) 13,50 13,25 10,9 115 160 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,016
B 30 (2007) 10,50 10,25 8,00 43,59 46,17 2,24 11,7 37,0 18,0 160 180 19,40 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,016
B 30 (2007) 7,50 7,25 8,00 41,19 47,41 3,40 11,6 180 200 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,016
B 30 (2007) 1,50 1,25 11,1 165 220 UL 4 bis 6 BOB 3 S 1 bis S 3 87,016
B 30 (2007) -1,50 -1,75 11,1 160 220 UL 4 bis 6 BOB 3 S 1 bis S 3 87,016
B 30 (2007) -4,50 -4,75 10,5 300 390 UL 4 bis 6 BOB 3 S 1 bis S 3 87,016
B 31 (2007) 11,40 11,15 12,2 50 100 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,22
B 31 (2007) 7,90 7,65 11,0 110 180 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,22
B 31 (2007) 4,65 4,40 11,4 125 200 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,22
B 31 (2007) 0,65 0,40 10,00 42,31 45,34 2,35 10,8 150 210 UL 4 bis 6 BOB 3 S 1 bis S 3 87,22
B 31 (2007) -2,85 -3,10 13,00 37,25 47,37 2,38 11,1 37,1 18,2 130 180 21,10 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,22
B 31 (2007) -6,35 -6,60 11,6 150 200 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,22
B 32 (2007) 9,80 9,55 17,1 22 30 UL bis SU* 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,287
B 32 (2007) 8,30 8,05 13,2 130 210 UL bis SU* 4 bis 6 BOB 3 S 1 bis S 3 87,287

Ausbau der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals
Los 1: Kkm 86,1 bis 88,5

Bodenmechanische Versuche und Klassifizierungen

Geschiebemergel

Anlage  6.4.2



von bis Ton Schluff Sand Kies Min. Max. φ' in ° c' in kN/m² ρ ρd 18196 18300 18311 Zusatzklasse
Dichte Bodenklassifizierung nach DIN

Kkm
Endscherfesigkeit

vca in %
Korngrößenverteilung in % cu in kN/m²

Bohrung
Tiefe in mNN

w in % wL in %wA in %
B 32 (2007) 6,30 6,05 12,5 75 95 UL bis SU* 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,287
B 32 (2007) 4,30 4,05 12,00 40,79 45,07 2,14 12,4 35,3 16,2 100 115 17,60 2,401 2,136 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,287
B 32 (2007) 0,30 0,05 13,6 80 95 UL bis SU* 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,287
B 32 (2007) -1,70 -1,95 12,6 85 100 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,287
B 32 (2007) -3,70 -3,95 12,8 60 90 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,287
B 32 (2007) -5,70 -5,95 12,8 80 95 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,287
B 32 (2007) -7,70 -7,95 12,6 75 90 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,287
B 32 (2007) -9,70 -9,95 12,9 70 70 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,287
B 32 (2007) -11,70 -11,95 12,4 70 90 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,287
B 32 (2007) -13,70 -13,95 12,5 75 95 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,287
B 32 (2007) -15,70 -15,95 12,3 50 95 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,287
B 32 (2007) -17,70 -17,95 12,5 90 110 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,287
B 32 (2007) -19,70 -19,95 12,9 50 95 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,287
B 32 (2007) -21,70 -21,95 12,9 50 110 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,287
B 33 (2007) 2,35 2,10 12,0 60 75 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,468
B 33 (2007) -0,65 -0,90 11,4 60 75 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,468
B 33 (2007) -3,40 -3,65 11,4 100 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,468
B 33 (2007) -7,65 -7,90 11,8 100 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,468
B 33 (2007) -9,90 -10,15 12,1 100 100 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,468
B 33 (2007) -12,40 -12,65 12,3 75 100 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,468
B 33 (2007) -16,40 -16,65 12,0 100 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,468
B 33 (2007) -20,90 -21,15 11,6 100 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,468
B 33 (2007) -25,90 -26,15 17,00 39,31 41,23 2,46 11,5 37,0 17,8 125 150 2,45 2,197 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,468
B 34 (2007) 0,70 0,45 11,9 100 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,604
B 34 (2007) -4,30 -4,55 11,6 125 150 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,604
B 34 (2007) -8,30 -8,55 12,4 100 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,604
B 34 (2007) -11,30 -11,55 12,3 100 150 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,604
B 34 (2007) -14,30 -14,55 12,9 75 100 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,604
B 34 (2007) -20,30 -20,55 11,6 100 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,604
B 34 (2007) -23,80 -24,05 12,4 75 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,604

Ausbau der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals
Los 1: Kkm 86,1 bis 88,5

Bodenmechanische Versuche und Klassifizierungen

Geschiebemergel

Anlage  6.4.3



von bis Ton Schluff Sand Kies Min. Max. φ' in ° c' in kN/m² ρ ρd 18196 18300 18311 Zusatzklasse
Dichte Bodenklassifizierung nach DIN

Kkm
Endscherfesigkeit

vca in %
Korngrößenverteilung in % cu in kN/m²

Bohrung
Tiefe in mNN

w in % wL in %wA in %
B 35 (2007) -3,50 -3,75 16,00 36,14 46,00 1,86 13,9 10 20 UL 4 bis 6 BOB 1 S 1 bis S 3 87,464
B 35 (2007) -5,50 -5,75 11,8 75 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,464
B 36 (2007) 6,50 6,25 13,1 75 100 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,733
B 36 (2007) 2,50 2,25 11,6 150 175 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,733
B 36 (2007) -4,50 -4,75 12,3 125 175 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,733
B 36 (2007) -16,50 -16,75 12,2 125 175 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,733
B 36 (2007) -18,50 -18,75 13,3 100 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,733
B 37 (2007) 6,90 6,65 12,3 20 40 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,823
B 37 (2007) 3,15 2,90 12,4 100 150 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,823
B 37 (2007) -0,10 -0,35 13,00 41,77 42,96 2,27 15,7 34,7 100 150 33,0 5 20,80 2,36 2,04 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,823
B 37a (2007) -4,10 -4,35 13,1 125 150 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,823
B 37a (2007) -7,35 -7,60 12,3 100 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,823
B 38 (2007) 7,30 7,05 14,5 50 75 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,87
B 38 (2007) 4,30 4,05 12,4 75 100 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,87
B 38 (2007) 1,30 1,05 12,5 75 75 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,87
B 38 (2007) -1,70 -1,95 13,0 50 65 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,87
B 38 (2007) -4,70 -4,95 13,7 50 70 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,87
B 38 (2007) -7,70 -7,95 13,7 70 75 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,87
B 38 (2007) -10,70 -10,95 13,1 50 65 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,87
B 38 (2007) -13,70 -13,95 13,2 40 65 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,87
B 38 (2007) -16,70 -16,95 18,9 110 120 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,87
B 38 (2007) -19,70 -19,95 17,2 20 30 UL bis SU* 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,87
B 38 (2007) -22,45 -22,70 18,9 50 65 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,87
B 39 (2007) 1,70 1,45 12,0 125 175 UL bis SU* 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,046
B 39 (2007) -1,30 -1,55 12,00 42,24 42,85 2,91 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,046
B 39 (2007) -4,30 -4,55 17,00 35,99 45,76 1,25 12,3 125 140 2,4 2,137 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,046
B 39 (2007) -7,30 -7,55 17,00 39,43 41,93 1,64 12,2 38,8 18,0 75 100 18,00 2,42 2,157 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,046
B 39 (2007) -17,30 -17,55 11,2 100 150 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,046
B 39 (2007) -20,30 -20,55 11,8 100 140 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,046
B 39 (2007) -26,30 -26,55 11,7 100 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,046

Ausbau der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals
Los 1: Kkm 86,1 bis 88,5
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von bis Ton Schluff Sand Kies Min. Max. φ' in ° c' in kN/m² ρ ρd 18196 18300 18311 Zusatzklasse
Dichte Bodenklassifizierung nach DIN

Kkm
Endscherfesigkeit

vca in %
Korngrößenverteilung in % cu in kN/m²

Bohrung
Tiefe in mNN

w in % wL in %wA in %
B 40 (2007) 2,20 1,95 13,8 10 15 UL 4 bis 6 BOB 1 S 1 bis S 3 88,208
B 40 (2007) -0,80 -1,05 12,0 50 80 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,208
B 40 (2007) -3,80 -4,05 13,1 60 90 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,208
B 40 (2007) -6,80 -7,05 15,0 30 50 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,208
B 40 (2007) -9,80 -10,05 11,9 100 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,208
B 40 (2007) -12,80 -13,05 12,00 39,00 46,71 2,29 13,0 55 80 2,369 2,096 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,208
B 40 (2007) -15,80 -16,05 16,00 36,72 45,97 1,31 12,1 39,7 17,1 100 125 18,60 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,208
B 40 (2007) -21,60 -21,85 14,1 160 180 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,208
B 40 (2007) -24,80 -25,05 10,6 180 220 UL 4 bis 6 BOB 3 S 1 bis S 3 88,208
B 41 (2007) -2,65 -2,90 13,8 35 60 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,403
B 41 (2007) -5,90 -6,15 13,3 60 65 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,403
B 41 (2007) -9,15 -9,40 13,4 50 60 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,403
CPT 38 Bohrung (2007) -3,90 -4,15 8,4 700 800 UL 4 bis 6 BOB 4 S 1 bis S 3 86,264
CPT 55 Bohrung (2007) -11,65 -11,90 11,8 80 120 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,686
GWM 12 (2007) 6,90 6,65 11,5 65 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,064
GWM 12 (2007) 4,90 4,65 12,5 50 90 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,064
GWM 12 (2007) 1,90 1,65 12,00 40,30 45,99 1,71 12,3 80 100 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,064
GWM 13 (2007) 3,50 3,25 11,5 200 225 UL 4 bis 6 BOB 3 S 1 bis S 3 86,165
GWM 13 (2007) 0,50 0,25 10,5 175 200 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,165
GWM 13 (2007) -2,50 -2,75 11,2 125 175 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,165
GWM 13 (2007) -5,50 -5,75 12,4 75 100 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,165
GWM 14b (2007) 3,60 3,40 11,0 125 150 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,251
GWM 14b (2007) 1,60 1,35 11,1 200 225 UL 4 bis 6 BOB 3 S 1 bis S 3 86,251
GWM 14b (2007) -2,40 -2,65 11,4 150 175 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,251
GWM 15 (2007) 8,60 8,30 11,8 125 150 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,407
GWM 15 (2007) 5,60 5,30 11,2 175 200 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,407
GWM 15 (2007) 2,30 2,00 11,2 175 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,407
GWM 15 (2007) -0,45 -0,70 16,00 39,59 38,09 6,32 12,2 120 140 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,407
GWM 15 (2007) -3,70 -4,00 13,2 140 160 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,407
GWM 16 (2007) -2,70 -2,95 12,7 50 75 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,749

Ausbau der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals
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von bis Ton Schluff Sand Kies Min. Max. φ' in ° c' in kN/m² ρ ρd 18196 18300 18311 Zusatzklasse
Dichte Bodenklassifizierung nach DIN

Kkm
Endscherfesigkeit

vca in %
Korngrößenverteilung in % cu in kN/m²

Bohrung
Tiefe in mNN

w in % wL in %wA in %
GWM 17 (2007) 16,90 16,65 12,9 125 150 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,887
GWM 17 (2007) 13,40 13,15 10,8 200 225 UL 4 bis 6 BOB 3 S 1 bis S 3 86,887
GWM 17 (2007) 10,90 10,65 10,8 150 200 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,887
GWM 17 (2007) 7,90 7,65 10,9 150 200 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,887
GWM 17 (2007) 4,85 4,15 13,9 25 30 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,887
GWM 17 (2007) 1,90 1,65 10,9 175 200 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,887
GWM 17 (2007) -1,10 -1,35 11,1 150 200 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,887
GWM 17 (2007) -4,10 -4,35 10,4 175 200 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 86,887
GWM 18 (2007) 4,00 3,75 13,5 60 80 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,444
GWM 18 (2007) 2,00 1,75 12,5 75 100 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,444
GWM 18 (2007) 0,00 -0,25 12,2 50 50 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,444
GWM 18 (2007) -2,00 -2,25 12,7 75 75 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,444
GWM 18 (2007) -4,00 -4,25 13,4 50 75 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,444
GWM 19 (2007) 2,70 2,45 10,6 140 185 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,483
GWM 19 (2007) -0,30 -0,55 10,8 100 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,483
GWM 19 (2007) -2,80 -3,05 10,9 150 200 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,483
GWM 20 (2007) 0,95 0,85 22,8 25 35 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,63
GWM 20 (2007) -2,90 -3,15 11,3 100 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,63
GWM 20 (2007) -5,10 -5,35 12,0 100 125 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 87,63
GWM 21 (2007) 4,60 4,35 13,3 50 85 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,084
GWM 21 (2007) 1,60 1,35 12,0 75 115 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,084
GWM 21 (2007) -1,40 -1,65 12,4 50 85 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,084
GWM 21 (2007) -4,40 -4,65 13,0 60 85 UL 4 bis 6 BOB 2 S 1 bis S 3 88,084
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